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Edelstahl

Carbonstahl, legierter Stahl

Cr-Chemikalien, Cr-Metalle

Andere

Cr
24

WEITERVERARBEITUNG
Legieren von Stahl durch Ferrochrom, 
Galvanische Hartverchromung, 
Chromatieren

       Import/Export                              
MENGE IMPORT/EXPORT
Abfälle und Schrott aus Chrom

           Recyclingraten                                                                                                                                                                   

       Verwendung                                 
EINSATZGEBIET
(EU 2019) %-Anteil                          

EOL-RECYCLINGRATE

RC

EoL-RR

OSR

EoL-RIR 
(RMIS 2020)

PRODUKTBEZOGENE  
RECYCLINGRATE

GLOBAL NACH UNEP    

NACH RMIS

Chrom                                                                                                             

19  % 
(Welt 2019) 
(OECD 2019)

90  % 
(Welt 2019) 
(OECD 2019)

> 90  %> 90  %
Edelstahll  Edelstahll  
(EU 2019) (EU 2019) 
((EuRICEuRIC 2020)  2020) 

21  % (EU 2019)

> 50  % (Welt 2011)

> 50  % (Welt 2011)

10–25  % (Welt 2011)

ANTEIL RECYCLINGROHSTOFFE  
IN DER PRODUKTION

       Produktion                                     
ART DER PRODUKTION
Oxidation von Chromiterz zu Natriumdichromat, Reduktion mit Kohlenstoff 
zu Cr(III)oxid.  Extraktion und aluminothermische Reduktion zu Chrom. 
Ferrochromerzeugung durch Reduktion von Chromit mit Kohlenstoff im 
Lichtbogenofen

MENGE PRODUKTION
41,2 Mio. t Chromit Bergwerksförderung (Welt 2022),  
12,7 Mio. t Ferrochrom (Welt 2020), 
12.000 t Ferrochrom (D 2021), 
(BGR 2022) 

MENGE VERARBEITUNG
58,3 Mio. t Edelstahlproduktion (Welt 2021), 
(ISSF 2022)

(RMIS 2020) 

(UNEP 2011) 

TOP 3 UNTERNEHMEN MIT RECYCLINGROHSTOFFEINSATZ  
DEUTSCHE EDELSTAHLWERKE GMBH & CO. KG, Witten 
ELG GmbH, Duisburg 
Cronimet Holding GmbH, Karlsruhe Menge Import Menge Export

72  %

24  %

3  %

1  %

(HS 811222, Destatis 2022)

6.346 t (D 2022) 

340 t  (D 2022)

EIGENSCHAFTEN 
silberweißes, korrosions- und 
anlaufbeständiges, hartes Metall 

METALLEINORDNUNG
Refraktärmetall, Nichteisenmetall, 
Legierungselement, Übergangsmetall

SCHMELZTEMPERATUR 
1.857°C

DICHTE 
7,14 G/CM3
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KREISLAUFMODELL
Keine eigenständigen Kreislaufmodelle: 
Teil des Stahl- bzw. Edelstahlkreislaufs

RECYCLINGROHSTOFFE

RECYCLINGVERFAHREN
 ►  Stahllegierungen: Wiedernutzung als Legierungskomponente im 
Recyclingprozess von hochlegierten Stählen 

 ►  Beizsäuren: Elektrolytische Regeneration
(Martens & Goldmann 2016)

METALLHALTIGE NEBENPRODUKTE BEIM RECYCLING 
nicht bekannt

STÖRSTOFFE BEIM RECYCLING 
nicht bekannt 
 
LIMITIERENDE FAKTOREN FÜR DAS RECYCLING

 ► Sortierfähigkeit, Trennung von unlegierten und hochlegierten Stählen 
bzw. sortenreine Erfassung hochlegierter Stähle 

 ► Datenlage

 ► Hohe Energiepreise

       Recycling

Bezeichnung/Kategorie Beispiele

Legierte Schrotte
Nickel-Chrom-Schrotte, Ko-

balt-Chrom-Legierungen

Edelstahlschrotte Cr-Ni-, Cr-Ni-Mo-Schrotte

Sonstige Beizsäuren

Recyclingrohstoffe nach ISRI
(ISRI 2021)
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ABKÜRZUNGEN
EoL-RR End of Life Recycling Rate 
OSR Old Scrap Rate 
RC Recycled Content 
RIR Recycling Input Rate 
RMIS Raw Materials Information System
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